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Einleitung

VERSTARKTE LAIBUNGSZIEGEL
FUR VERSTARKTE TRAGFAHIGKEIT

Die technischen Anforderungen an ein modernes Aussenwandsystem steigen fortwahrend. FUr die sichere Befestigung
und Montage von heute eingesetzten Fenster- und TUrsystemen hat Horl & Hartmann sein Ziegelsystem Uberdacht und
eine vollig neue Losung mit verbesserten Anfangersteinen entwickelt. Durch die EinfUhrung zusatzlicher, stabilisieren-
der Querstege konnen Fenster und Absturzsicherungen nun wesentlich sicherer und wirtschaftlicher montiert werden.

Die Vorteile auf einen Blick

u Sauberer Abschluss
Zu einem qualitativ hochwertigen Mauerwerk gehéren
ebene Laibungen. Mit den Laibungsziegeln erreicht man
in einem Arbeitsgang perfekte Oberflachen und Kanten.

m Stabile Befestigungsebene
Die zusatzlich verstarkten Stege im Laibungsbereich ga-
rantieren eine hohe Tragfahigkeit und sorgen so fur eine
sichere Montage von Fenstern und AuRentlren. Fir die
Fenster- und Turenbefestigung verbleiben wir daher ge-
maB RAL-Leitfaden im Standardfall 1. Eine zusatzlichen
Dimensionierung Dritter entfallt.

m Gleichmassiger Untergrund
Aufwandige und teure Nacharbeiten wie Mortelglattstrich
oder zusatzliche Gewebeeinlagen werden Uberflissig.
Verstarkte Laibungsziegel bilden mit ihrer Putzrillierung
einen idealen Untergrund fur Befestigung, Abdichtung
und Putz.

®m Absturzsicherung
Durch die verstarkten Langsstege werden die Auszugs-
krafte der einzelnen Befestigungspunkte signifikant
erhoht. Dies erleichtert den statischen Nachweis durch
autorisierte Stellen.

u Effizienter Arbeitsablauf
Verstarkte Laibungsziegel sind auch als Halbanfanger
lieferbar, dadurch miissen fur Offnungen und Eck-
verbande deutlich weniger Ziegel geschnitten werden.

m Wirtschaftlich unschlagbar
Durch die verstarkte Lochgeometrie der Laibungssteine
kann die Montage von Fenstern, AuBentiren und ab-
sturzsichernden Elementen mit deutlich geringerem Zeit-
und Materialaufwand erreicht werden. So kdnnen Kosten
eingespart werden.

massive, ebene Ziegeloberflache mit Putzrillierung

zusatzliche Querstege fiir
optimale Befestigung

Fortschritt durch Entwicklung — Schneiden war gestern

Verstarkte Laibungsziegel sind auch als Halbanfanger
lieferbar und erhdhen auf jeder Baustelle die Effizienz, da deut-
lich weniger Ziegel geségt werden mussen. Gleichzeitig bietet
das besondere Lochbild dieser Ziegel nicht nur einen perfek-
ten Wandabschluss, zum Beispiel bei Fenster und Turlaibun-
gen, sondern auch die optimale Struktur fir das spatere Ver-
ankern von Verglasungselementen und Absturzsicherungen.

Verstarkte Laibungsziegel lieben Diibel

Das Bohren - natlrlich ohne Schlagwerk - und Dubeln von
Horl+Hartmann Ziegeln ist aufgrund des Lochbildes problem-
los moglich. Zusatzlich verfigen die verstérkten Laibungsziegel
an ihren Stirnseiten Uber ein optimiertes Lochbild. Es ist ideal,
um Fenster- und Turrahmen sicher zu verankern und sorgt auch
bei kurzen Dubeln fur hohe Haltekrafte. Aufgrund der Putz-
rilierung auf der Stirnseite entsteht beim Verputzen von
verstarkten Laibungsziegeln auBerdem eine homogene Putz-
schicht, die somit auf der ganzen Wand, inkl. Laibungen und
Eckverbanden, gleichmaBig aushartet und so Rissen effizient
vorbeugt.

Zugelassen und fiir sicher befunden

Das Befestigungsprodukt W-UR/ Shark UR
der Firma Wirth wurde in der Européischen
Technischen Bewertung *ETA-08/0190 im
Zusammenspiel mit unserem Laibungszie-
gel gepruft.



4 Umwelt- und bauphysikalische Einflisse

EINWIRKUNGEN AUF FENSTER UND TUREN
FACHGERECHTE FENSTERMONTAGE

Anprall nach ETB Richtlinie

Moderate .‘.‘“..; %
Temperaturen Raumluftfeuchte

W

Luftung

Bewegung der
Rahmen-
konstruktion

Eigengewicht

Einwirkungen auf Fenster und Tiiren in der AuBenwand

Im  Wohnungsbau werden Fenster zunehmend gréBt-
maoglich dimensioniert. Ihre statisch und bauphysikalisch siche-
re Verankerung im Ziegelmauerwerk wird dadurch immer an-
spruchsvoller. Mit unseren verstarkten Laibungsziegeln bieten
wir eine wirtschaftliche Ldsung, die beim Aufbau und Bauteil-
anschluss fur deutlich mehr Ausfuhrungssicherheit sorgt.

Lichtdurchflutete Raume mit groBen, bodentiefen Fens-
tern sind in der modernen Architektur allgegenwartig.
Niedrige Bristungshéhen erfordern geeignete Absturz-
sicherungen — meist franzosische Balkone und Gelander-
systeme aus Glas oder Metall. Allein durch die BaugroBe der
Fenster steigt deren Eigengewicht. Hinzu kommen Winddruck
und mechanische Einwirkungen durch Offnungsmechani-
ken. Samtliche Krafte werden auf die Laibung Ubertragen.

Winddruck

Bewegung des Bauwerks

0//’

UV-Strahlung /o// //;
/>Einbruch / / 4 // /o
Yy, 4
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J Schlagregen

hohe Temperatur-
differenz

)

-

AuBenlarm

In der Folge werden bei der Berechnung der Auszugskréafte im-
mer haufiger kritische Grenzbereiche erreicht. Auch eine wir-
kungsvolle Abdichtung spielt eine groBe Rolle bei der Reduzie-
rung von Warme- und Energieverlusten an der Gebaudehlille.
Es sind also Losungen gefragt, die die Anforderungen auf eine
maoglichst wirtschaftliche Weise erflllen.

Idealer Befestigungsuntergrund
Die verstarkten Laibungsziegel als Befestigungsebene

sind die perfekte Basis fur eine sichere sowie fachgerechte
Montage und Abdichtung von Fenstern und AuBenttren.




Regelwerk RAL Leitfaden 5

BEFESTIGUNGSTECHNIK
ANFORDERUNGEN UND REGELWERKE

Leitfaden zur Planung und Ausflihrung der Montage von Fenstern und Hausttiren
flir Neubau und Renovierung

LAIBUNGSAUSFUHRUNG
MIT VERSTARKTEM LAIBUNGSZIEGEL
9.0 ] ]
© Hohe Tragfahigkeit §
© Gleichmassiger e
Befestigungsgrund 8§
© Ebene, verputzbare Oberflache = ]|t ift
(72N | B\ . ROSENHEIM
© Geprifte Auszugswerte L=, Herausgeber:
GUtegemeinschaft Fenster, Fassaden

und Hausturen eV. Frankfurt und dem ift

Institut fur Fenstertechnik, Rosenheim

RAL Leitfaden in der Praxis (aktuelle Fassung Méarz 2020)

In der Praxis liefert der ,Leitfaden zur Planung und Aus- LAIBUNGSAUSFUHRUNG
fuhrung der Montage von Fenstern und Haustlren flr MIT STANDARDZIEGEL OHNE VERSTARKUNG
Neubau und Renovierung” dem Planenden und Aus-

fuhrenden die Grundlagen fur ein sicheres Ergebnis.

Hier finden sich auch Aussagen zur Beurteilung und Klassifizie-

rung des Untergrundes. Verstarkte Laibungsziegel werden als Dimensionierung nétig

tragfahiges Mauerwerk eingestuft und sind somit ein hochwerti- Geringere Tragfahigkeit

ger Befestigungsuntergrund (Standardfall 1 — siehe Seite 6). Ungleichmassiger
Befestigungsgrund

Die Grundlagen fur die statische Bemessung sind in DIN EN @ Ebene, verputzbare Oberflache
1991-1 Einwirkungen auf Tragwerke (Eurocode 1) beschrieben.

Gerne unterstitzen wir Inre Planung und leiten Sie bei Bedarf an
die Experten der Befestigungsunternehmen weiter. LAIBUNGSAUSFUHRUNG
MIT GESCHNITTENEM STANDARDZIEGEL

Dimensionierung nétig
keine Tragfahigkeit
Ein sicheres Gefiihl Ungleichmassiger
Der verstarkte Laibungsziegel bringt Architekten Pla- Befestigungsgrund
nungssicherheit. Dem Bauherrn bietet er ein beruhigen- Mortelabgleich notwendig

des Geflhl Uber die komplette Nutzungszeit. Montagewinkel erforderlich




6 Regelwerk RAL Leitfaden

DEFINITION DER VERANKERUNGSARTEN
RAL-LEITFADEN 2020-03

Befestigung von Fenstern und AuBentiiren

Elementweise Lastabtragung mindestens an zwei gegendberliegenden Seiten

v

Standardfall 1

v

m Tragfahiges Mauerwerk bezuglich
der Befestigung (S. 8)

® Montage in der Laibung mit umlau-
fender Befestigung

® Fenster/AuBentur:
- maximal 2 Fligel
- Flugelflache < 2,6 m?
- bei D- oder DK-Flugel:

+ Flugelformat b/h < 1
+ Glasgewicht < 35 kg/m?

® bei Ausflihrung einer sym. Uber-Eck-
Befestigung im Eck- und Scheren-
lagerbereich bei D- oder DK-Fltgel:
- Glasgewicht < 45 kg/m?
- Berlicksichtigung vertikaler Nutz-
lasten (Klassen 1 und 2)

m geforderte Windwiderstandsklasse
< B3 /B4 (zweifligelig/einfligelig)

® beibesonderen Anforderungen gilt
zusatzlich der Sonderfall

v

Einhaltung der
allgemeingultigen Regeln

\

v

Standardfall 2

v

m Mauerwerk mit geringer Tragfahig-

keit bezliglich der Befestigung (S. 8)

m Montage auBerhalb der Mauer-

laibung (Vorwandmontage mit Kon-
solen, Winkeln oder Zargen)

® UbergréBen (@bweichend vom Stan-

dardfall 1)

m BerUcksichtigung vertikaler Nutz-

lasten (Klassen 1 bis 4 nach EN
13115)

® Fenstereinbau im Hochhausbereich
® beibesonderen Anforderungen gilt

zusatzlich der Sonderfall

\

Dimensionierung
der Befestigung erforderlich

v

Werkstatt- und Montageplanung durch den Montageverantwortlichen

Befestigungsgrinde nach
Montageleitfaden (Seite 153 Tab. 5.10)

Einhaltung der
allgemeingultigen Regeln

Zur Verbesserung der DUbeltrag-
féhigkeit im Laibungsbereich sind
bei hochwérmedammenden Mauer-
steinen spezielle Laibungssteine mit
optimierter Befestigungszone (klei-
nes Lochbild, dicke Wandungen und
Stege) fur die Fensterbefestigung
verflgbar.

© Gut geeignet als
Befestigungsgrund

Dimensionierung der
Befestigung erforderlich

Lochbaustoffe mit porigem Geflige
Loch- und Hohlkammersteine, zB.
Leichthochlochziegel, Leichtbeton-
Hohlblocksteine mit porigem Geflige
und Hohlrdumen und damit mit meist
geringer Druckfestigkeit (<12 N/mm?).

Bedingt geeignet als
Befestigungsgrund

v

Sonderfall

v

m BerUcksichtigung besonderer An-

forderungen:

- Absturzsichernde Elemente

- Einbruchhemmende Elemente

- Beschusshemmende Elemente
- Explosionshemmende Elemente
- Berucksichtigung von Einwirkun-
gen durch Brand oder Erdbeben

® auBerdem sind der Standardfall 1

oder 2 zu berucksichtigen

\

Statischer Nachweis - Priifnachweis
Verwendbarkeitsnachweis

v

Statiker - Prifstelle - Zulassungsstelle

Dem Statiker stehen fUr den stati-
schen Nachweis Tragfahigkeiten von
zugelassen Produkten zur Verfugung.
Weiterhin wurden orientierende Pru-
fungen am PFB durchgeflhrt. Diese
kénnen flr eine Zustimmung im Ein-
zelfall genutzt werden.

Die Prufberichte kdnnen auf Anfrage
zur Verfligung gestellt werden.



Regelwerk RAL Leitfaden

Bildliche Darstellung der Fallunterscheidung
nach Standardfall 1 und 2 sowie Sonderfall

AuBenwand

Einbausituation

Fensterkonstruktion

Leistungseigenschaften

Besondere Anforderungen z. B.:

\/
Standardfall 1

\/

DFK <12

>C12/15 DFK >4

Montage in + '

Befestigung
der Laibung umlaufend
nfiteel < 2 und b/h <1 (stehen- MG < 35 kg/m?
Aige S 2.6 M? des bis quadrat. e

Flligelformat)

Bei Uber-Eck-Befestigung:
MiG < 45 kg/m?

Windlast Vertikale Nutzlast P bei
Uber-Eck-Befestigung:
LY
3 EN 13115
Kasse 1-2

=

\J
Standardfall 2

Hochwarmedammende filigrane / geflillte Ziegel
(DFK < 12) ohne spezielle Laibungsziegel.

Vorwand-
montage

Befestigung

oder nicht umlaufend

nftee! > 2 oder
A > 26m?

Flugel

t<26m i

MiG > 35 kg/m?

oder oder

> 35 kg/m?

Bei Uber-Eck-Befestigung:
MiG > 45 kg/m?

b/h > 1(liegendes
Flugelformat)

Windlast Vertikale Nutzlast P

~

) / h
S\J) /
/ -

3 EN 13115
1 Kasse 1-4

Sonderfall

|

Absturzsicherung

|

wﬂv

Einbruchsicherheit Beschusssicherheit Explosionssicherheit Erdbebensicherheit

el el

Feuersicherheit



8 Wirtschaftlichkeit

WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG
STANDARDFALL 1+2

Die verstarkten Laibungsziegel von Horl+Hartmann sind die wirtschaftlichste
Losung fur die Verankerung von Fenster- und Turelementen.

Bei der wirtschaftlichen Betrachtung missen neben den Materialkosten auch die Montagezeiten bertcksichtigt werden. So kén-
nen anfanglich hdher geglaubte Materialkosten im Nachgang viele Arbeitsschritte und somit Gesamtkosten einsparen. Die Ver-
schiebung nachfolgender Gewerke zieht die gesamte Bauzeit obendrein noch in die Lange.

Durch unsere verstarkten Laibungsziegel befindet man sich bei der Befestigungssituation von Haus aus im Standardfall 1 (gemaR
RAL Leitfaden, Montage Fenster TUren — siehe Seite 6). Der Bauherr muss daher keine zusatzliche Dimensionierung der Befesti-
gung durchfuhren lassen. Der Verankerungsuntergrund bildet die Basis fur die Befestigung von Fenster- und Turelementen. Wie auf
Seite 5 bereits dargestellt, gibt es 3 verschiedene Varianten, die auf den Baustellen bei der Laibungsausfihrung vorzufinden sind.

STANDARDFALL 1

Fenstereinbau mit verstarktem Laibungsziegel von Nur sechs Arbeitsschritte notwendig
Horl+Hartmann oder SFK = 12 N/mm?.

Arbeitsschritte ‘ n ‘
| |

Rahmen in Fensteroffnung stellen und mit N ®

provisorischen Keilen sichern

Mit Wasserwaage ausrichten

Den verstarkten Laibungsziegel durch den
Fensterranmen im Drehbohrverfahren vorbohren

Bohrloch reinigen

Dubel und Distanzschraube durch den Rah-
men in verstarkten Laibungsziegel einschlagen

Distanzschraube festziehen

o - - o -




Wirtschaftlichkeit

STANDARDFALL 2

Fenstereinbau mit Ziegel ohne Verstéarkung
und SFK = 12 N/mm?2,

zusatzliche Arbeitsschritte

Dimensionierung der Befestigung (Statik)

n Glattstrich notwendig

Fenstereinbau mit geschnittenen Ziegeln an der Laibung.

zusatzliche Arbeitsschritte

n Montagewinkel an Ziegel befestigen

Hohenverstellungswinkel am Fensterrahmen
befestigen

Fensterrahmen mittels Abstandhalter an Mon-
tagewinkel befestigen

Dickerer Innenputz von 2,5 cm Stérke notwen-
dig, um den Winkel zu Uberputzen

Wirtschaftlich von der Rohbauphase an

Mindestens* zwei Arbeitsschritte zusatzlich notwendig

*Bei sehr filigranen Mauerwerk kann der Statiker zu dem Ergeb-
nis gelangen, dass bereits bei der normalen Fensterbefestigung
eine Schiene bendtigt wird. Das wirde weitere Kosten fur Mate-
rial und Arbeitszeit nach sich ziehen. Folgegewerke kdnnen sich
zudem unerwartet verschieben.

Vier weitere Arbeitsschritte notwendig

B

Bei geschnittenen Ziegellaibungen entstehen dem Bauherr pro
Verankerungsstelle Mehrkosten fur Material und Arbeitsauf-
wand. Fur jedes Fenster werden ca. 4-8 Verankerungsstellen
benotigt.

Mit den verstarkten Laibungsziegeln werden bereits in der Rohbauphase beste Voraussetzungen fur eine sichere und wirt-

schaftliche Befestigung von Fenster- und Turelementen geschaffen. Bei Horl+Hartmann sind Anfanger und Halbanfanger
ausschlieBlich mit Verstarkung im Sortiment.




10 Sonderfall ,Absturzsicherung”

ABSTURZSICHERUNG®
NACHWEISMOGLICHKEITEN

Werden Bauteile unterhalb der Bristungshéhe und ab einem
bestimmten Hohenunterschied zwischen FuBboden (Raum-
seite) und angrenzender Geldndeoberkante (AuBenseite) ein-
gebaut, werden baurechtliche Anforderungen an die Absturzsi-
cherung gestellt. Die maBRgeblichen Bristungshohen (zwischen
0,8 mund 1,1 m) und H6henunterschiede (zwischen 0,5 m und
1,0 m) sind in den Landesbauordnungen geregelt. Je nach Ge-
baudenutzung kénnen sich auch Anforderungen aus Sonder-
richtlinien, z. B. der Arbeitsstattenrichtlinie ergeben. Gemessen
wird in der Regel von Oberkante FertigfuBboden bis Oberkan-
te raumseitige Fensterbank, sofern in Einzelféllen nicht anders
festgelegt.

Bauteile mit absturzsichernden Eigenschaften sind gegentber
statischen (Holmlast) und stoBartigen (Anpralllast) Einwirkun-
gen bezuglich der ausreichenden Tragfahigkeit des Bauteils
einschlieBlich der Verankerung im tragenden Baugrund nach-
zuweisen. Das heift, es ist ein objektspezifischer Standsicher-
heitsnachweis zu fUhren.

Der Nachweis fur das Bauteil, im Besonderen die Verglasung
und die unmittelbare Glasanbindung erfolgt dabei nach DIN
18008-4, Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruk-
tionsregeln - Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde
Verglasungen.

Entsprechend DIN 18008-4 missen die tragenden Teile der
Konstruktion einschlieBlich der Verankerung im Baukérper den
einschlagigen Technischen Baubestimmungen entsprechen.
Hierbei ist die ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz si-
chern" anzuwenden. Der Nachweis kann durch dynamische
(Pendelschlag) oder durch statische Versuche (Tragfahigkeit)
gefuhrt werden. Bei einem statischen Versuch wird fur die
Befestigung zum Baukdrper eine Tragfahigkeit von > 2,8 kN
(Bruchlast, nach heutiger Auslegung ist dies die statistisch er-
mittelte, charakteristische Tragfahigkeit ohne Bertcksichtigung
von Sicherheiten) je Befestigungspunkt in der maBgeblichen
Belastungsrichtung gefordert.

Verwendbarkeitsnachweise flr Bauprodukte*

Nachweiskette Lastabtragung Fenster DIN 18008-4

f— o e— —n s — i i
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Tragender Baukorper
Befestigung zum Baukorper

Befestigung zum Bauteil

Gleiches gilt sinngemaB fur die Befestigung einer absturzsi-
chernden BriUstung (z.B. Gelander) am Fensterelement oder
am Baukorper. Die Lastableitung muss vom absturzsichernden
Bauteil bis in den tragenden Baugrund nachgewiesen sein.

Anwendbarkeitsnachweise fur Bauprodukte*

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP)

Zustimmung im Einzelfall (ZIE)

Allgemeine Bauartgenehmigung (abG)
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP)

Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)

FUr die Ausflhrung bedeutet dies, dass ausschlieBlich geregelte Befestigungsysteme/-mittel oder nicht geregelte Befesti-

gungssysteme/mittel mit Ver- und Anwendbarkeitsnachweis (siehe Tabelle) zu verwenden sind. Nicht geregelte Befestigungs-
systeme mussen die Verwendbarkeit Uber eine Zustimmung im Einzelfall nachweisen.

* geregelt Uber die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) der Bundeslander
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ABSTURZSICHERUNG®
NACH DIN 18008-4

Kategorie A nach DIN 18008-4 Kategorie C2 nach DIN 18008-4
> 300 mm >500 mm

Holmlast
— a

Holmlast

»l
‘

>500 mm

« -

Briistungshéhe (BH) 1 — - o 7

A/

Héhenunterschied
= Absturzhohe (AH)

— e WA 1'.1

Anforderung an das Element mit Verglasung Kategorie C3 nach DIN 18008-4
entsprechend der Kategorie nach DIN 18008-4 > 500 mm
Bereich Pendelschlag (bei experimentellem Nachweis) I : L ]

—> Holmlast
------- Befestigung (Winddruck/-sog/Nutzung) ‘
ohne Anforderungen an Absturzsicherheit ~  |[| ,,,,,

"""" Befestigung zusatzlich mit Anforderungen nach ETB-
Richtlinie (getrennt nach Winddruck/-sog und Anprall-
last), im definierten Pendelschlagbereich

&> Befestigung mit zusatzlichen Anforderungen nach EC — — 1

1 (Eurocode 1, DIN 1996-1-1 und nationalen Anhang
NA) und ETB (getrennt nach Winddruck/-sog tberla- VN S

gert mit Holmlast und Anpralllast)

Quelle: ,Leitfaden zur Planung und Ausfliihrung der Montage und von Fenstern und Hausturen fir Neubau und Renovierung” Ausgabe Marz 2020

Bundesland Fensterbristungen bei Absturzhdhe Umwehrungen bei Absturzhéhe
mwehurg L d. R-abm bis 12m tber 12 m bis 12m tber 12 m
Musterbauordnung 0,.8m 09m 09m 1.1m
Baden-Wdrttemberg ab 20 cm Tiefe 0,8 m, sonst 0,9 m

Bayern (0,5 m) nicht definiert

Hessen 0.8m 09m 09m 1,1m

Thuringen 0,.8m 09m 09m 1.1m
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ABSTURZSICHERUNG®
MONTAGE IN DER LAIBUNG

Man unterscheidet einerseits Befestigungen, welche in der
Laibung der Wand6ffnung angebracht werden und solche, die
auf der Fassadenflache verankert werden. Die Belastung auf
die Befestigung und das Mauerwerk unterscheidet sich dabei
grundlegend. Bei Laibungsmontagen werden das Mauerwerk
und die Befestigung auf Querzug belastet, bei der Fassaden-
montage auf zentrischen Zug.

Beim Sonderfall ,Absturzsicherung” in der Laibung gibt es drei
Mdéglichkeiten der Ausfiuhrung. Im Bild 1 sehen wir die Absturz-
sicherung durch eine Festverglasung. Die Festverglasung kann
dabei Uber die komplette Raumhdhe laufen oder wie in Variante
1 gezeigt als separates Fenster im unteren Meter. Der Vorteil
hierbei ist, dass der obere Bereich ganz normal getffnet wer-
den kann.

Variante 1

Festverglasun
9 9 Bei den Varianten 2, 3 und 4 zeigen wir die Absturzsicherung

mittels franzosischer Balkone. Der groBte Vorteil dabeiist, dass
das Fenster Uber die komplette Raumhohe gedffnet werden
i | _ kann. Im Bild 2 sehen wir die Befestigung des franzdsischen
A 'PTFW":[ R Balkons am Fensterrahmen.

Bei Variante 3 wird der franzdsische Balkon separat in der Lai-
bung verankert und braucht daher andere Verbindungsmittel
(Gewindestange, Siebhlse + Injektionsmortel). Eine zuséatzliche
Baustellenprifung ist notwendig, falls die jeweilige Tragfahigkeit
der Befestigungssituationen nicht in der ETA der Injektions-
anker hinterlegt ist bzw. keine geeigneten Prifungen vorliegen.

Befestigungsmittel Variante 1+2
(zB.ETA 08/190, Z-14.4-884 und Z-14.4-728)

Variante 2 Rahmendiibel SHARK-UR von Wiirth Befestigungssysteme
Gelénder an Rahmen montiert

Rahmendiibel SHARK-UR von Wiirth Befestigungssysteme

T NN NN }

ABZ-Schiene von Wiirth

BS150 - Fix Max® Gewinde Anker Plus

Variante 3
Montage in der Laibung (Gelander fassadenbiindig)
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ABSTURZSICHERUNG®
MONTAGE AN DER FASSADE

Befestigungsmittel Variante 3+4
Europaische technische Bewertung der Injektionsanker (siehe
Seite 16)

Injektionssystem
(Gewindestange, Siebhiilse + Injektionsmortel)

Variante 4
Montage an der Fassade (Gelander fassadenbundig)

In Variante 4 wird das Gelander an der FassadenauBenseite montiert. Auch hier werden Gewindestange, Siebhtlse und Injektions-
mortel bendtigt. Eine zusatzliche Baustellprifung ist notwendig, falls die jeweiligen Tragféhigkeiten der Befestigungssituation nicht
in der ETA der Injektionsanker hinterlegt sind bzw. keine geeigneten Prifungen vorliegen.

Die Qualitat, Anzahl und Position der Befestigungen sind von einem Tragwerksplaner vorzugeben. Bei Untersuchungen am Prif-
institut fir Bauelemente in Rosenheim wurden fur einzelne Befestigungssysteme orientierende Prifungen durchgefuhrt.

; ) Fdr die Montage wird an der entsprechenden Position
| eine Bohrung im Drehbohrverfahren hergestellt. Auch hier
- II””“” ' ‘ k F ist die Reinigung des Bohrlochs entscheidend, weil sonst
die Tragfahigkeit erheblich reduziert wird. AnschlieBend
wird die Siebhllse in das Bohrloch geschoben und mit
einem Injektionsmortel ausgeflllt. Die vorbereitete Ge-
windestange (@ 12 mm) wird im frischen Injektionsmortel
““, auf Anschlag in die 20 cm tiefe Siebhtlse eingeschoben.
”H y ”H Dadurch Iasst sich eine sehr tragféhige Befestigung her-
stellen. Nach dem Ausharten des Injektionsklebers kann
das Gelander montiert werden.
Sauberer Abschluss: Mit den Laibungsziegeln erreicht man in
einem Arbeitsgang perfekte Oberflachen und Kanten.

Bohrhilfsmittel

Spezialbohrer fir Mauerwerk ,Multicut” von BTI Befestigungssysteme

ST ISR

Fir die Variante 1+2 (z. B. ETA 08/190, Z-14.4-884 nur Drehbohren - KEINESFALLS SCHLAGBOHREN o

nd Z-14.4-728
. ) Der Einbau dieser Elemente muss von fachkundigem

und geschultem Personal unter Anwesenheit eines
fachkundigen Bauleiters ausgefuhrt werden.

Fur die Varianten 3+4 (siehe ETA der Injektions-
anker, letzte Seite)
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FINBRUCHSCHUTZ FUR WOHNGEBAUDE
WIDERSTANDSKLASSEN RC1, RC2 UND RC3

I |ﬂ
F
N

In der kriminalpolizeilichen Beratungspraxis wird neben einem
sicherheitsbewussten Verhalten auch der Einsatz der richtigen
Sicherheitstechnik zur Vorbeugung von Einbrliichen beraten.
So sollten Haus- und Wohnungstlren einbruchhemmend sein,
damit sie nicht schon mit kérperlicher Gewalt Gberwindbar sind.
Gleiches gilt auch fur Fenster und Fenstertiren.

In DIN EN 1627 sind fur den Einbruchschutz Widerstandsklas-
sen definiert, um je nach Bedarf eine zuverlassige Qualitat der
Sicherheit zu gewahrleisten.

Die Norm DIN EN 1627 stellt auch Anforderungen an das umge-
bende Mauerwerk. Die Anforderungen an die Widerstandklasse
von RC1 bis RC6 kénnen mit normativem Mauerwerk geldst
werden. Bauaufsichtlich zugelassene Ziegel sind in der Norm

derzeit nicht bertcksichtigt. Die Eignung fur ver-
schiedene Widerstandsklassen ist aber durch zahlreiche Unter-
suchungen und Forschungsreihen nachgewiesen.

Die Widerstandsklassen RC2 und RC3 sind fur Mauerwerk mit
verstarkten Laibungsziegeln durch Versuche beim Prifinstitut
fur Bauelemente in Rosenheim bestatigt worden. Die Prifreine
wurde mit Fensterelementen aus Holz und Kunststoff nach-
gewiesen. Die Befestigung in der Laibung erfolgte mit der 4W
TopTec plus von BTl Befestigungstechnik und Winkeln in der
Bristungsebene.

Auch in einem umfangreichen Forschungsbericht des ift Ro-
senheim, ,Einbruchhemmung mit hochwérmedammenden Zie-
gelmauerwerk” zeigten verstarkte Laibungsziegel beim

Angriff auf die Befestigung (RC3) einen deutlich gunstigeren
Einfluss. In diesem Forschungsvorhaben erfolgte die Befesti-
gung mit der Abstandsmontageschraube AMO-Combi 11,5/7,5
in Verbindung mit dem Dubel W-UR 10XXL.

FUr den privaten Bereich sollten bei leicht erreichbaren
Fenstern oder Turen, gemal Empfehlung mindestens Bau-
teile der Klasse RC2 eingesetzt werden. Bei einer beson-
deren Geféhrdung kénnen auch zum Schutz wertvollen
Inventars oder von Luxusimmobilien héherwertige Bauteile
der Klasse RC3 in Frage kommen.

Widerstandsklasse ; ) .
(nach DIN EN 1627 11:2021) Taterbild Widerstands-
seit Verglasung mutmaBliche Arbeitsweise dauer nach
01.12.2011 bis 30.11.2011 DINEN 356 des Taters Mogliche Objekte DINEN 1630
RCT N (neu) . Standard- Gﬂelege.nhe|tstater: Einsatz . Schulen, Gerateraume )
Fensterglas  korperlicher Gewalt (Vandalismus)
Standard- Gelegenheitstater: einfaches Werk-  Durchschnittlicher
RC2 N (neu) = zeug wie Schraubenzieher, Zange, Wohnbereich, Werkstat- 3 Minuten
Fensterglas .
Keil ten, Gewerbe
Gelegenheitstéater: einfaches Werk-  Durchschnittlicher
RC2 WK2 P4A zeug wie Schraubenzieher, Zange, Wohnbereich, Werkstéat- 3 Minuten
Keil ten, Gewerbe
Gelegenheitstater oder erfahrener Gehobener Wohnbe-
RC3 WK3 P5A Tater: der Tater setzt zusatzliches reich, Geschéftsbereich, 5 Minuten
Hebelwerkzeug ein EDV-Anlagen
Krankenh&user, Banken,
RC4 WK4 PGB Ernfahrener Tater: setzt zusat;hoh PosFﬂllalen.,.Snohmuckge— 10 Minuten
Sé&ge und Schlagwerkzeug ein schéfte, Militdranlagen,
Pesonenschutz usw.
. o Banken, Schmuckge-
RC5 WK5 P7B Bl MEnei Telielh S aleibdlOn e immnlegen, 05 i
Elektrowerkzeug ein
Personenschutz usw.
, e Banken, Schmuckge-
Erfah Tater: setzt tzlich .
RC6 WK6 P8B rianrener 1ater: setzt zusatzic schaéfte, Militaranlagen, 20 Minuten

gréBeres Elektrowerkzeug ein

Personenschutz
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BAUPHYSIK

WARME- UND FEUCHTESCHUTZ

Der Fenstereinbau mittig in der Laibung erreicht nach
Beiblatt 2 zu DIN 4108:2019 Detail 225 Kategorie B

AuBen I

11

a1

Fenster —(>|<»— AuBenwand

Detail 225 : Referenzwert W < 0,06 W/(mK)
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient W [W/(mK)]

Warmeleitfahigkeit Dicke d der AuBenwand [mm]
Mauerwerk 300 365 425 490

0,65 W/(mK) 0030 0030 0040 0040
0,07 W/(mK) 0030 0030 0040 0,040
0,08 W/(mK) 0030 0,040 0040 0,040
0,09 W/(mK) 0030 0030 0040 0,040
0,10 W/(mK) 0040 0040 0050 0,050
0,11 W/(mK) 0040 0040 0040 0,050
0,14 W/(mK) 0040 0,040 0050 0,060

LUFTDICHTIGKEIT
UND SCHALLSCHUTZ

Multifunktionsdichtung

Der Fenstereinbau in der Laibung ist die warmetechnisch opti-
male Losung. Der Einbau im mittleren Drittel der Laibung fuhrt
dabei zu besten Ergebnissen.

Im neuen WéarmebrUckenkatalog der Ziegelindustrie wurde das
Einbaudetail warmetechnisch berechnet und mit den Vorgaben
des neuen Beiblatt 2 DIN 4108:2016 verglichen. Der ermittelte
Referenzwert liegt unterhalb der ReferenzgroRe von 0,06
W/(mK).

Der Vorteil: Das Ausflihrungsdetail ist der Kategorie B zuzuord-

nen wodurch mit einem verminderten Warmebrlckenzuschlag
in der Gebaudeberechnung bilanziert werden kann.

AuBen AuRen

AuBen I

Innen- oder auBenseitig
gesetzte Elemente kdnnen
zu Feuchteproblemen
fuhren — optimal ist das
mittlere Drittel der Laibung.

Fenster werden heute ,dicht” montiert. Undichtigkeiten fUhren
neben ungewollten Warmeverlusten zu kalten Stellen und damit
zu unerwunschter Kondensation. Undichtigkeiten verschlech-
tern zusatzlich auch die Schallddmmung.

Eine besonders dichte Hulle ist Voraussetzung wenn
Luftungsanlagen eingebaut werden, um die vorgesehene
und gewlnschte Anlageneffizienz zu erreichen.

Verstarkte Laibungsziegel bieten hier einen idealen, stabilen
Untergrund fiur die Befestigung des Fensters. Die Abdichtung
kann sehr einfach mit einem Multifunktionsdichtungsband
ausgefuhrt werden.

Zusétzliche MaBnahmen wie Mortelabgleich und Putzarmie-
rung sind bei korrekt ausgefihrtem Mauerwerk mit verstarkten
Laibungsziegeln nicht erforderlich.
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ZIEGELSORTIMENT MIT SYSTEM
DAS TEAM FUR WOHNGESUNDES BAUEN

SILVACOR
Ziegel trifft Holz - Okologie pur

Der Wohlfuihlziegel mit Dammstofffullung aus sortenreinen Na-
delholzfasern. Fir dkologisches und nachhaltiges Bauen und
ein gesundes Raumklimal!

W07 SILVACOR | Zulassung: Z-17.1-1162
WSO08 SILVACOR | Zulassung: Z-17.1-1191
WS09 SILVACOR | Zulassung: Z-17.21-1237

Auszug einiger geregelter
Befestigungssysteme/-mittel

INJEKTIONSANKER/-MITTEL

ETA 16/0757 Wirth WIT WM 250

ETA 15/0764 BTIUVT TOP (hier liegen orientierende Berichte
mit Auszugsversuchen vor)

ETA 12/0554 Fischer FISHT I

ETA 13/0047 TOX Injektionssystem Liquix Pro

ETA 17/0503 TOX Liguix Multi

RAHMENDUBEL UND FENSTERBAUSCHRAUBE
Z-21.2-2017 Wirth AMO-COMBI W-UR 10XS und 10XXL

DUBELZULASSUNGEN

ETA 08/0190 Wurth W-UR und Shark UR (Tragfahigkeiten der
Laibungsziegel in Zulassung integriert)

ETA 17/1002 TOX Fassad 10

CORISO

Ziegel mit Mineralfullung = 100% Natur

Der Innovationsziegel mit rein mineralischer Dammstofffullung,
hergestellt aus Basaltgestein.

WO065 CORISO | Zulassung: Z-17.1-1171

WO7 CORISO | Zulassung: Z-17.1-1056

WS08 CORISO | Zulassung: Z-17.1-1114

WS08 CORISO PLUS | Zulassung: Z-17.21-1262
WSQ09 CORISO PLUS | Zulassung: Z-17.21-1253

BEFESTIGUNGSHILFSMITTEL

Z-14.4-884 Befestigungssystem zur absturzsicherenden Be-
festigung von Anbauteilen

Z-14.4-728 W-ABZ-Schiene Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG

Wir als Ziegelhersteller sehen unsere Expertise in der
Bereitstellung des idealen Befestigungsuntergrundes.

Wir bitten Sie fur die detallierte Abklarung ihrer Befesti-
gungssituation mit dem jeweiligen Ansprechpartner der
Befestigungsmittelhersteller in Verbindung zu treten.




Sortiment

Dammziegel der ersten Generation

Der GroBkammerziegel mit integrierten Dammpads,

hergestellt aus Basaltgestein.

MZ 65 FIBRACOR | Zulassung: Z-17.1-1195

MZ 70 FIBRACOR | Zulassung: Z-17.1-1196
MZ75-G FIBRACOR | Zulassung: Z-17.1-1197
MZ 80-GS FIBRACOR | Zulassung: Z-17.21-1205
MZ 90-G FIBRACOR | Zulassung: Z-17.1-1194

Befestigungssysteme Hersteller:

KLIMATHERM

Tradition mit Herzblut — Qualitét aus der Region

Der traditionelle Mauerziegel ist ein reines Naturprodukt aus
den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft.

W08 NOVATHERM | Zulassung: Z-17.1-1018
PL8 KLIMATHERM® | Zulassung: Z-17.1-946
PL9 KLIMATHERM® | Zulassung: Z-17.1-946
UNITHERM 11| Zulassung: Z-17.11.1236

ADOLF WURTH GMBH & CO. KG = Reinhold-Wiirth-StraBe 12-17 m 74653 Kiinzelsau-Gaisbach ® wwwwuerth.com
BTI BEFESTIGUNGSTECHNIK GMBH & CO. KG = SalzstraBe 51 m 74653 Ingelfingen ® www.bti.de

FISCHERWERKE GMBH & CO. KG = Klaus-Fischer-StraBe 1 m 72178 Waldachtal m www.fischer.de

SFS INTEC GMBH DIVISION CONSTRUCTION = In den Schwarzwiesen 2 m 61440 Oberursel m www.sfsintec.de
TOX-DUBEL-TECHNIK GMBH = Brunnenstr. 31 m 72505 Krauchenwies ® www.tox.de
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HORL+HARTMANN
UNSERE ZIEGELWERKE

Fur zwel Drittel aller neu entstehenden Wohn- und Burogebaude
ist die massive Ziegelbauweise erste Wahl. Horl+Hartmann ist Ihr
kompetenter Partner vor Ort —von der ersten Beratung Uber die
zuverlassige Baustoffanlieferung bis hin zur Baubegleitung.

Baustoff aus der Region flir die Region

Der Ziegel ist ein regionales Produkt. Der lokale Lehmabbau und die Verarbeitung in unmittelbarer Nahe

zu den Gruben reduzieren Transportwege auf ein Minimum. Mit unseren sechs Standorten decken wir den
gesamten stiddeutschen Raum ab und kénnen so die Lieferzeiten und den Frachtaufwand optimieren.

Die Horl+Hartmann Werke in Dachau, Gersthofen, Klosterbeuren, Deisendorf, Bénnigheim und Hainburg ge-
hdren zu den modernsten Ziegelproduktionsstatten in Europa. Unsere Tore stehen interessierten
Besuchern jederzeit fur eine WerksflUhrung offen.

ZIEGELWERK GERSTHOFEN ZIEGELWERK KLOSTERBEUREN

Ho6rl & Hartmann Horl & Hartmann Ludwig Leinsing GmbH + Co KG
Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Ziegeltechnik GmbH & Co. KG ZiegeleistraBe 12

Pellheimer StraBe 17 ZiegeleistraBe 24 87727 Babenhausen

85221 Dachau 86368 Gersthofen T. 083339222-0

T 08131555-0 T. 08214789-0 F. 083339222-3299

F. 08131 555-1299 F. 08214789-2299 info@hoerl-hartmann.de
info@hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de

ZIEGELWERK DEISENDORF ZIEGELWERK BONNIGHEIM ZIEGELWERK HAINBURG

Ziegelwerk Deisendorf GmbH Ziegelwerk Schmid GmbH & Co. Klinker- und Ziegelwerk
ZiegeleistraBe 20 Erligheimer Str. 45 Franz Wenzel GmbH & Co. KG
88662 Uberlingen-Deisendorf 74357 Bonnigheim Offenbacher LandstraBe 105

T. 07551 94879-0 T. 07143 8744-0 63512 Hainburg

F. 07551 94879-29 F. 071438744-50 T 06182 9506-0
info@hoerl-hartmann.de inffo@hoerl-hartmann.de F. 06182 9506-20

www.hoerl-hartmann.de www.hoerl-hartmann.de info@hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de
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HORL+
HARTMANN

WIR BRENNEN FUR QUALITAT

Horl+Hartmann
Vertriebs GmbH
Pellheimer StraBe 17
85221 Dachau

T 08131-555-0

F. 08131-555-1299

info@hoerl-hartmann.de
www.hoerl-hartmann.de



